
ISO 9001

1. OLDAL  ( 2 )

Módositás 0
A03 

A08.1
Kötésszám/LOT:

DX51D+Z

A06.1

A06.2

B01.2 Méretszabvány:

B07.1 
Adagszám.

C70
Acélgyárt.elj.

B07.2
Tek./kötegszám.

B08 B12
Nettó tömeg (t):

D52
Csév. höm.

B09 
Szélesség (mm):

B10 
Vastagság (mm):

B11 B14 

570860 LD 92300620 4.040
570860 LD 92300621 4.025

SZEPTEMBER

B06  A termék jelölése:
(Z04)

 MSZ EN 10143

1000 0,5

B13
Bruttó töm.(t):

8.065

A TERMÉK AZONOSITÁSA
C00 

Próbaszám.
4.040
4.025

0025249465/000002

0004304915/000001

A08.2

ISD DUNAFERR ZRT.,2400 
2028.10.09

METALCENTER-PRO HUNGARY

A10

2018.10.09 2018.10.09

B01.1 Termék megnevezése:

2.2-MSZ EN 10204-2005

Horganyzott széles tekercs

I.

A01 A02

0004304915/000002

                               B02

MSZ EN 10346:2015

B15 A11

A04
Metal stamp:

N-A-C

DVP 2018.10.09 13:45:41

Metalbörze KftMetalbörze Kft

Metalbörze Kft

Metalbörze Kft

Metalbörze Kft, Magyarország,2310,SZIGETSZENTMIKLÓS, Petőfi út 128/a.

Metalbörze Kft

Metalbörze Kft, Magyarország,2310,SZIGETSZENTMIKLÓS, Szerelő utca 3.

2310 Szigetszentmiklós, Szerelő utca 3.

 2019.12.05.  2019.12.05.

 DVP 2019.12.05. 13:45:41



ISO 9001

2. OLDAL ( 2 )

0

C71
C

C72
Mn

C73
Si

C74
S

C75
P

C76
N

C77
Al

C78
Cu

C79
Cr

C80
Ni

C81
V

C82
Nb

C83
Ti

C84
B

C85
Ca

C86
Mo

C87
O

C88
Zr

C89
As

C90
Sn

C91
W

C92
Co

C93
Cev

DX51D+Z
DX51D+Z 0.18 1.20 0.500 0.045 0.120 0.300

570860 0.04 0.22 0.008 0.011 0.008 0.005 0.030 0.056 0.028 0.023 0.001 0.001 0.001 0.0001 0.002 0.002 0.002 0.006 0.09

tip Reh
N/mm2 tip A80 

% tip A80 
%

DX51D+Z 4 270 A80 22.0
DX51D+Z 500

200

92300620 7 4 2 355 361 34.0 7 5 2 0A Jó 200
92300621 7 4 2 355 361 34.0 7 5 2 0A Jó 200

C10 
C01 
C02 
C04 

D01

D51

0025249465/000002
C94:

HAJLITÓVIZSGÁLATSZAKITÓVIZSGÁLAT

C01
MECHANIKAI 

VIZSGÁLATOK

KÉMIAI VIZSGÁLATOK %

Zn
g/m2

C51
h.su
(mm)

C56 C52
Eredm.

C12 
Szak

Rm 
N/mm2

C11 
Folyáshatár C04C02

C10

C14 
Kontr.

%

C15 
Reh/R

m
C01

PRÓBASZÁM(OK)

C13 
C04C02
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